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ALTERAZIONI E DEGRADAZIONI A
PAVIMENTAZIONI & 8 @ o
2 vicolo via G.Verdi
Fenomeni Descrizione Ipotesi di causa Retino W W W
Alterazione che si manifesta attraverso la variazione di | - Inguinanti atmosferici ‘ ‘ ‘ ‘
uno o pili parametri che definiscono il colore: tinta (hue), (es: deposito di polveri e fumo)
ALTERAZIONE chiarezza (value), saturazione  (chroma). Pud | - Affioramento di macchie
CROMATICA manifestarsi con morfologie diverse a seconda delle | - Assorbimento differenziato del
condizioni e pud riferirsi a zone ampie localizzate. supporto % ; ‘ ‘
DEPOSITO Accumulo di materiali estranei di varia natura. Ha - Mancata manutenzione e/0 pulizia
spessore variabile e, generalmente, scarsa coerenza ed o ]
SUPERFICIALE aderenza al materiale sottostante. - Presenza di roditori e/0 uccelli
Alterazione che si manifesta con pigmentazione | — Umidita da condensa Al \ Aicing
MACCHIA accidentale e localizzata della superficie; & correlata alla | - Umiditd da infiltrazioni d’acqua
presenza di materiale estraneo al substrato. - Deposito prolungato di polveri / //x T T
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| ( > Mﬂ,,\/@ Li : 4 /42"\ " MANCANZA Caduta o perdita di parti. - Mancata ma.nuten.2|one o /
= o e e 2 4 (5.0 QD S 8 S & & & i ,:‘_ - Scarsa qualitd dei materiali o / O
Recupero del Palazzo Stabile da adibive a sede comunale - 1° styalcio funzionale
ELEMENTI LAPIDEI NASTRIFORMI \ /
: ! >Z‘ f //"/ N //’
Mo / \\\ P
W Variazione della sagoma che interessa lintero spessore | _ ; ; — —
DEFORMAZIONE del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi _2::;21;;2:?2:2:::6 il
NUOVA SEDE ISTITUZIONALE lastriformi.
COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM il 4 9el0 o discel
- Cicli di gelo e disgelo
PROVINCIA DI SALERNO . . T R o core
FESSURAZIONE Degradazione che si manifesta con la formazione di | - Dissesto dell'apparato murario di —
DELLE LASTRE soluzioni di contingité nel materialle e che pud implicare supporto >|< 7 \\\
lo spostamento reciproco delle parti. - Dilatazioni differenziali tra materiali di e
supporto e finitura < -
DEGRADO ANTROPICO y y \
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Fenomeni Descrizione Ipotesi di causa ‘ ~
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MATERIALI Utilizzo di intonaci cementizi, rivestimenti e pavimentazioni giardino 7 /”/
INCOMPATIBILI incompatibili 2 seguito di trasformazioni edilizie pregresse % ‘
|
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Sindaco: Avv. Francesco Alfieri ) ' \
RUP: Ing. Giovanni Vito Bello TN ( |
Progettista: Arch. Gerardina Di Filippo =7 \ |
el [=3] s >
Progetto approvato con: ‘
[ ] Delibera di Consiglio Comunale B |
[ 1 Delibera di Giunta Comunale |
[ 1 Determinazione Dirigenziale 1
n° del /___/ ;
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ELABORATO N°9 [1] basolato in pietra [2] mancanza di pavimentazione [3] pavimentazione incompatibile [4] pavimentazione incompatibile ‘
. - |
ALTERAZIONI E DEGRADAZIONI i |
PAVIMENTAZIONI PIANO TERRA E PIANO PRIMO |
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[5] alterazione cromatica [6] alterazione cromatica [7]1 mancanza di pavimentazione [8] alterazione cromatica \
deposito superficiale deposito superficiale 8] o






